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Ober- und Unterkiefer-Modellgussgeriiste
aus WIRONIUM® RP

Die perfekte Kombination aus
BEGO CAD/CAM- und Legierungskompetenz

Das CAD/CAM-Verfahren: Selective Laser Melting (SLM)

e 3D-Druck mit Metallpulver — fiir den Dentalbereich vor mehr als 20 Jahren miterfunden und patentiert von BEGO
e Mittels CAM-Daten wird ein Laser gesteuert, der Metallgeriiste Schicht fir Schicht aus einem Metallpulver additiv aufbaut
e Bietet eine sehr hohe Qualitéat bei der Herstellung individueller, komplexer Metallgeriiste

Die Legierung: WIRONIUM® RP

e Edelmetallfreie Legierung fiir die additive Fertigung von dentalen Modellgussgerlsten

e Weiterentwicklung der millionenfach eingesetzten und bewahrten Modellgusslegierung WIRONIUM®

e Eigens entwickelt fur die digitale Herstellung von dentalen Modellglissen im Selective Laser Melting Verfahren

e Biokompatibel und korrosionsbestandig

e Die Zulassung als Medizinprodukt der Klasse lla* belegt unseren Anspruch, unsere Materialien fir den dentalen Einsatz umfassend zu qualifizieren

Produktdetails Zubehor

Chemische Zusammensetzung in % Lieferform Inhalt REF

Co66,2-Cr28,2-Mob5,5-N<1 Laserdraht, Wiroweld 1 Stiick 50003
@0,35mm,2m-1,5¢g

Legierungsmerkmale Laserdraht, Wiroweld 1 Stiick 50005

Dichte 8,5 g/cm3 @0,5mm,1,5m-2g

Elastizitatsmodul 235 GPa Kobalt-Chrom-Lot 1 Stiick 52520

0,2 % Dehngrenze (R, ,) 800 MPa Flussmittel, Minoxyd 1 Stiick 52530

Zugfestigkeit (R ) 1.300 MPa

Bruchdehnung (A5) 13 %

Harte (HV10) 395

* Medizinprodukt der Klasse lla gemé&B der EG-Richtlinie ,Medizinprodukte" 93/42/EWG.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.



Die Produkt-Highlights
im Uberblick

ECHT. SUPER.

e Industrieller Produktionsprozess mit auf die Legierung abgestimmter Warmebehandlung, sorgt fir
Gberdurchschnittlich gute Passung der SLM-gefertigten Modellgiisse fiir Ober- und Unterkiefer —
selbst bei komplexen Fallen

ECHT. RICHTIG.

e Hohe Wirtschaftlichkeit und Designfreiheit durch Digitalisierung konventioneller Arbeitsablaufe
(CAD-Design und CAM-Fertigung)

e Nachhaltigkeit: Deutlich ressourcenschonenderes Arbeiten und geringere Kosten im Vergleich zu
anderen Fertigungstechnologien wie das Frasen

ECHT. EINFACH.

e Hohe Duktilitat des Materials ermoglicht eine Aktivierung der Klammern wie bei gegossenen
Bauteilen und somit ein angenehmes Ein- und Ausgliedern des Modellgusses

e Hohe Ermidungsfestigkeit der Klammern durch homogenes und porenfreies Materialgeflige

ECHT. SUPER.

e Hervorragende Poliereigenschaften, vergleichbar mit denen von gegossenen Bauteilen

e Auf Wunsch mit Hochglanzpolitur fir minimalen Nachbearbeitungsaufwand im Labor

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen konnen von der Realitat abweichen.



BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 - 28359 Bremen, Germany

Tel. +49 421 2028-200 - Fax gebuhrenfrei unter 0800 23 46 46 5
E-Mail cadcam@bego.com - www.bego.com

BEGO Scan- und Designcenter Nord
Wilhelm-Herbst-Str. 1 - 28359 Bremen, Germany
Hotline +49 421 2028-200

BEGO Scan- und Designcenter Siid
Max-Planck-Str. 7 - 85716 UnterschleiBheim, Germany
Tel. +49 89 200703 99

Immer alle BEGO News im Blick haben?
Hier direkt zum Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter
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Dargestellte Produkte und Services sind méglicherweise nicht in allen Landern verfiigbar.
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